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Rapport de classement / Classification report n® RA19-0186

1. Introduction / Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux
procédures données dans la norme NF EN 13501-1:2018.

This classification report defines the classification assigned to the above-mentioned product(s) in accordance with the
procedures given in the NF EN 13501-1:2018 standard.

2. Description du produit / Product description

Films en polychlorure de vinyle auto-adhésifs, essayés collés sur support plaque de platre a faces
cartonnées classé A2-s1,d0 d’épaisseur 12,5 mm.

Self-adhesive films made of polyvinyl chloride, tested glued to A2-s1,d0 class paper-faced gypsum plasterboard
substrate with a thickness of 12.5 mm.

Usage / Use Film décoratif auto-adhésif / Self-adhesive decorative film

La liste des références validées figure en derniere page

The list of the validated references appears in the last page

Film en polychlorure de vinyle avec adhésif acrylique sur I'envers et
traitement UV sur la face apparente

Polychloride vinyl based film with acrylic-based glue on the backside and
UV treatment on the visible side

Références / References

Composition

Gamme de masses surfaciques

(sans papier de protection) 300 & 320 g/m2 / From 300 to 320 g/m?
Range of weights per unit area

(without protective paper)

Gamme d’épaisseurs nominales

(sans papier de protection) 180 & 286 pum / From 180 to 286 pm
Range of nominal thicknesses

(without protective paper)

SELECTION Impression Mat : gamme couleurs unies, marbres,

Aspects et gammes métallisés, pierres naturelles, bois
Appearances and ranges Mat Printing SELECTION : range solid colours, marble, metallic, natural
stone, wood

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui du classement
Test reports and test results in support of classification

3.1 Rapports d'essais / Test reports

Nom du Aot N° du
laboratoire Nom du demandeur Identll,f:;z;t;(i)n 23 rapport Méthode d’essai
| Name of Name of sponsor Test identification d’essai Test method
aboratory Test report No.
CSTB SOLAR SCREEN ES541190035 RA19-0186 | NF EN ISO 11925-2:2013

INTERNATIONAL NF EN 13823+A1:2015
18 rue du Commerce
3895 FOETZ
LUXEMBOURG
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3.2 Résultats d’essais / Test results

Résultats
REIES

Paramétres Parameétres
Parameters conformité
Compliance

Nombre
d’épreuves
Number of tests

Méthode d’essai Produit

Test method Product

NF EN ISO 11925-2

parameters

Non atteint

Attaque de surface COVER S TYL (SELECTIQN Fs> .150_mm Not reached

; " Impression Mat / Mat Printing Papier filtre 4

30s d'exposition SELECTION ) - U50 Filter paper Non enflammé
30s surface exposure pap Not ignited
NF ENISO 119252 | c5yER STYL' (SELECTION Fs > 150 mm Non atteint
Attaque de bord ; . e Not reached

X " Impression Mat / Mat Printing Papier filtre 4

30s d'exposition SELECTION ) - U50 Filter paper Non enflammé
30s edge exposure pap Not ignited
NF EN1SO 119252 | c5yER STYL' (SELECTION Fs > 150 mm Non atteint
Attaque de surface . . . Not reached

; " Impression Mat / Mat Printing Papier filtre .

30s d'exposition SELECTION ) - Al Filter paper Non enflammé
30s surface exposure pap Not ignited
N':AEN '5%1{)922'2 COVER STYL' (SELECTION Fs > 150 mm Hlon atteint

aque de bor Impression Mat / Mat Printing Papier filtre .

30s d'exposition SELECTION ) - Al Filter paper Non enflammeé
30s edge exposure pap Not ignited
NF EN I1SO 11925-2 ) Non atteint
Attaque de surface COVER S TYL (SELECTIQN Fs > _150_mm Not reached

; " Impression Mat / Mat Printing Papier filtre 4

30s d'exposition SELECTION ) - D1 Filter paper Non enflammé
30s surface exposure pap Not ignited
NF ENISO 11925-2 | c6yER STYL (SELECTION Fs > 150 mm Non atteint
Attaque de bord ; - I Not reached

X " Impression Mat / Mat Printing Papier filtre .

30s d'exposition SELECTION ) - D1 Filter paper Non enflammé
30s edge exposure pap Not ignited
NFENISO 119252\ ~oyER STYL (SELECTION Fs > 150 mm Non atteint
Attaque de surface . _— —_ Not reached

; " Impression Mat / Mat Printing Papier filtre .

30s d'exposition SELECTION ) - G5 Filter paper Non enflammeé
30s surface exposure pap Not ignited
NF ENISO 11925-2 | ~oyER STYL (SELECTION Fs > 150 mm Non atteint
Attaque de bord . . i Not reached

X "~ Impression Mat / Mat Printing Papier filtre A

30s d'exposition SELECTION ) - G5 Filter paper Non enflammeé
30s edge exposure pap Not ignited
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Résultats / Results

Méthode Nombre Paramétres

Produit d’épreuves Parameétres continus Paramétres

d’essai s
Test method Froduct MLaney 6 Farameters Moyennes  conformité

tests Continuous Compliance
parameters parameters
Mean values

FIGRAo,2m3(W/s) 44,5 -
FIGRAvs(WIS) | 270 | Non atteint
THRe00s(MJ) 15 Not re_ached
COVER STYL’
NF EN (SELECTION SMOGRA(M?/s?) 26,2 ]
13823+A1 Impression Mat / Mat 3 TSPesee(m?) 282 :
Printing SELECTION ) - 600s ,
G5
Gouttelettes ou
particules AucUne
enflammées - None
Flaming droplets or
debris

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable
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3.3 Epreuves complémentaires / Additional tests

Résultats / Results

Méthode : Nombre . Paramétres
d’essai Rroduit d’épreuves Parametres continus Paramétres
Test method Product Number of Parameters Moyennes conformité
stz Continuous Compliance
parameters parameters
Mean values
FIGRAo,2mi(W/s) 57,3 :
FIGRA0,ami(W/s) 24,6 Non atteint
LFS -
THReo0s(MJ) 2,1 Not reached
COVER STYL’
NF EN (SELECTION SMOGRA(m?/s?) 33,4 :
13823+A1 | MPression Mat/Mat TSPeoos(M?) 69.1 :
Printing SELECTION ) S '
D1
Gouttelettes ou
particules Aucune
enflammées - None
Flaming droplets or
debris
FIGRA0,2m3(W/s) 70,6 )
FIGRA0,am3(W/s) 45,2 Non a;tteint
LFS -
THReo0s(MJ) 2,0 Not reached
COVER STYL’
NFEN | (SELECTION SMOGRA(M?/s?) 32,0 .
13823+A1 | mPression bat Mal TSPecos(m?) 71,1 .
Printing SELECTION ) ’
Al
Gouttelettes ou
particules Aucune
enflammées - None
Flaming droplets or
debris
FIGRA0,2m3(W/s) 66,3 )
FIGRA0,ami(W/s) 32,8 Non a;tteint
LFS -
THReo0s(MJ) 2.2 Not reached
COVER STYL’
NFEN || (SELECTION SMOGRA(M?/s?) 34,1 :
13823+A1 | JPTESSIon ML W& TSPsoos(M?) 69,7 -
Printing SELECTION ) ’
u50
Gouttelettes ou
particules Aucune
enflammées - None
Flaming droplets or
debris
Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable
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4. Classement et domaine d'application / Classification and direct field of application

4.1 Référence du classement / Reference of the classification
Le classement est prononcé suivant la norme NF EN 13501-1:2018.
This classification has been carried out in accordance with the NF EN 13501-1:2018 standard.

4.2 Classement / Classification

Comportement

au feu
Fire behaviour

Gouttes ou particules

enflammées
Flaming droplets or debris

Classement / Classification : B - S2, dO

4.3 Domaine d'application / Field of application

Production de fumées
Smoke production

Le classement est valable pour les paramétres produits suivants :
This classification is valid for the following product parameters:

Usage / Use Film décoratif auto-adhésif / Self-adhesive decorative film

La liste des références validées figure en derniére page

References / References The list of the validated references appears in the last page

Film en polychlorure de vinyle avec adhésif acrylique sur I'envers et
traitement UV sur la face apparente

Polychloride vinyl based film with acrylic-based glue on the backside and
UV treatment on the visible side

Composition

Gamme de masses surfaciques

(sans papier de protection) 300 & 320 g/m2 / From 300 to 320 g/m?
Range of weights per unit area

(without protective paper)

Gamme d’épaisseurs nominales

(sans papier de protection) 180 & 286 um / From 180 to 286 pm
Range of nominal thicknesses

(without protective paper)

SELECTION Impression Mat : gamme couleurs unies, marbres,

Aspects et gammes métallisés, pierres naturelles, bois
Appearances and ranges Mat Printing SELECTION : range solid colours, marble, metallic, natural stone,
wood
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Le classement est valable pour les conditions d’utilisation finales suivantes :
This classification is valid for the following end use conditions:

Support Adhésivé sur tout substrat classé Al ou A2-s1,d0 de masse volumique = 525 kg/m3 et
Substrate d’épaisseur = 12 mm
Glued on any Al or A2-s1,d0 class substrate with a density =2 525 kg/m?® and a thickness = 12 mm

Lame d’air

N Sans / Without
Air gap

5. Limitations / Limitations

Le présent document de classement n’est pas une approbation ni une certification de type du produit.
The present document does not represent type approval or certification of the product.

Le classement attribué au produit dans le présent rapport est approprié pour une déclaration de performance
du fabricant dans le cadre d'une attestation de conformité du systéme 3 et pour le marquage CE dans le
cadre du Réglement européen sur les Produits de Construction (réeglement UE n° 305/2011).

Le fabricant a effectué une déclaration qui est archivée. Elle confirme que la conception du produit ne
requiert aucun processus, aucune procédure ni étape spécifique (pas d’ajout d’ignifuges, limitation des
matiéres organiques ni ajout de corps de remplissage) visant & améliorer la tenue au feu pour obtenir le
classement atteint. Le fabricant a conclu, par conséquent, que I'attestation du systéme 3 est appropriée.

Le laboratoire d’essai n’a, par conséquent, joué aucun rble dans I'échantillonnage du produit pour I'essai,
bien qu’il conserve les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la tracabilité des
échantillons soumis a essai.

The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of performance by the
manufacturer within the context of system 3 attestation of conformity and CE marking under the European
Construction Products Regulation (regulation UE no. 305/2011).

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the products design requires no
specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or
addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a
consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate
references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.

Fait & Champs-sur-Marne, le 11 septembre 2019
Prepared at Champs-sur-Marne, September 11, 2019

Le Chef de Division
Etudes et Essais Feu
Head of Fire Studies and Tests Division

Signature numérique de
MARTIAL BONHOMME

Martial BONHOMME
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6. Références validées / validated references

SELECTION Impression Mat / Mat printing SELECTION

Gamme verte / Green range
Al A2 AA12 AAl4 AAl15 ABO5 AF08 AG04 AGl4 AG20 AL14 AL34
AZ07 B1 B3 B4 B5 B50 B6 B8 B9 c2 CT17 CT35
CT69 D1 D3 D4 El E4 F4 F5 F6 F7 GO G3
G4 G5 G6 G7 H10 H4 H5 H50 H6 H7 H8 110
111 113 114 115 116 16 17 19 J14 J17 J1i8 J2
J3 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L3 L4 L5 MO
M1 M10 M4 M5 M50 M6 M7 M8 M9 MKO7 MK13 MK15
N3 N4 NE1l NE13 NE22 NE24 NE26 NE28 NE31 NE46 NE54 NE61
NE63 NE68 02 04 06 o7 Sl T50 Ui U199 U220 U21
U25 U26 U27 US0 U7 U9 V7 wil W3 w4 W50 W6
w7 w8 w9

Gamme rouge / Red range
Ad AAO1 AA02 AA04 AA05 AA06 AA08 AA09 AA10 AAl1l AAl13 AAl6
AAl17 AAl18 ABO2 AB0O3 AB0O4 AB06 ABO7 AC01 AC02 AC03 AC04 ADO1
AD02 ADO3 AD04 ADO6 ADO7 AD10 AF01 AF02 AF03 AF04 AF05 AF06
AF07 AF09 AF10 AGO01 AGO02 AGO7 AGO08 AG09 AGl10 AGl1ll AG13 AG15
AGl16 AGl7 AG18 AG21 AL03 ALO5 AL0O6 AL0O8 AL10 AL12 AL18 AL20
AL21 AL23 AL24 AL25 AL26 AL28 AL29 AL30 AL31 AL32 AL33 AL36
ATO1 AT02 ATO03 AT04 ATO5 AT06 AZ01 AZ02 AZ03 AZ04 AZ05 AZ06
AZ08 AZ09 AZ10 CT01 CT02 CTO03 CT04 CTO5 CT06 CTO7 CT08 CT09
CT10 CT100 CT101 CT102 CT11 CT13 CT14 CT15 CT16 CT18 CT19 CT20
CT21 CT22 CT23 CT24 CT25 CT26 CT27 CT28 CT29 CT30 CT31 CT33
CT34 CT36 CT37 CT39 CT40 CT41 CT42 CT43 CT44 CT45 CT46 CT47
CT48 CT49 CT50 CT51 CT52 CT53 CT54 CT55 CT56 CT57 CT58 CT59
CT60 CT61 CT62 CT63 CT64 CT65 CT66 CT67 CT68 CT70 CT71 CT72
CT73 CT74 CT75 CT76 CT77 CT78 CT79 CT80 CT81 CT82 CT83 CT84
CT85 CT86 CT87 CT88 CT89 CT90 CT91 CT92 CT93 CT94 CT95 CT96
CT97 CT98 CT99 E2 E3 E50 F1 F2 F3 G1 H2 11
12 14 15 150 I8 J10 J11 KNO3 LPO1 LP04 LP0O5 LPO6
MA10 MAl1ll MA12 MA13 MA14 MA15 MA16 MA17 MKO3 MKO5 MKO08 MKO09
MK10 MK14 N1 NE12 NE14 NE15 NE23 NE25 NE27 NE29 NE30 NE32
NE45 NE53 NE55 NE56 NE57 NE58 NE59 NE60 NE62 NE64 NE65 NEG66
NE67 O1 03 05 P516 PCO0 PCO1 PC02 PC03 PC04 PCO5 PCO6
PC0O7 PCO8 PC09 R16 RMO1 RM02 RM03 RM04 RMO06 RMO07 RM08 RMO09
RM10 RM11 RM12 RM13 RM14 RM15 RM16 RM17 RM18 RM19 RM20 RM21
RM22 RM23 RM24 RM25 RM26 RM27 RM28 RM29 RM30 S4 S6 T4
Ul Uil Uils Ul7 U188 U5 U6 us V5 V6 w1 X1
X122 VY1 Y2 Z1

Gamme bleue / Blue range
A3 AA03 AAQ07 AA19 AA20 AA21 ADO5 AD0O8 AD09 AG03 AGO5 AGO06
AG12 ALO2 AL04 AL16 AL22 AL27 AL35 C1 C3 CT12 CT32 CT38
D2 G2 H1 112 M2 M3 MK0O4 MKO06 MK16 MK17 N2 Z4
Z5 Z6 z7

Fin de rapport / End of the report
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